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План фундамента.

1. Все монолитные конструкции ниже отм. 0,00 выполнять из бетона класса В15.
2. Под монолитные фундаменты устраивается щебеночная подготовка пропитанная битумом толщиной 100мм.
3. Армирование нижней фундаментной ленты выполнять непрерывными сетками. Сетки С-1 ... заводить в
  пересекающиеся фундаменты на глубину не менее 250мм. Сетки выполнять контактно-точечной сваркой, либо вязанными,

согласно РСТУз 866-98.
4. Для обеспечения 50 мм слоя бетона, арматуру нижней фундаментной ленты укладывать на кубики-фиксаторы,

заготовленные из цем. песчаного раствора марки 100, размерами 50х50х50мм.
5. Боковая  поверхность фундаментов, каналов соприкасающаяся с  грунтом, обмазывается горячим битумом за 2 раза.
6. Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять качественным местным грунтом, послойно с уплотнением при

оптимальной влажности до плотности грунта в сухом состоянии J=1,65т/м³.
7. Горизонтальная  гидроизоляция выполняется  из раствора состава 1:2 толщиной 30 мм. на отм. -0,05.
8. При производстве работ руководствоваться указаниями КМК 3.03.01-98 и проекта производства работ.

Сетка С-1

1

1 2 3

Б

А

3450

22
50

3700
25

00

20
00

1475 1475

20
00

1

1

1

1

1

1

1

1

Отверстие 100Ø
-1.300

200540 200 200540 200

2001320 200200540 200

Спецификация расхода материалов на фундаменты

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг.

Примечание

Ленточний фундамент  п.м. 13.7

Ø8АIII,  L=1000

Ø8АIII,  L=230

ГОСТ 5781-82*

тоже2

1

Бетон кл.  В15

Щебеночная подготовка пропитанная битумом 100мм (общ.)

Гидроизоляция горячим битумом 2 слоя (общ.)
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щебеночная  подготовка
пропитанная битумом 100мм

Гидроизоляция 2 слоя
горячим битумом

Согласно инженерно-геологического заключения основанием фундаментов будет служить следующие грунты:
Первый инженерно-геологический элемент (ИГЭ-1)
прослоями суглинка, коричневого цвета, твёрдой консистенции. представлен супесями с
Грунты ИГЭ-1 на исследованном участке просадочные при дополнительных нагрузках.
Суммарная величина просадки грунта от собственного веса на опробованную толщу до 4,0 м составляет 1,2 см (на
Ск-1).
Тип грунтовых условий по просадочности І (первый).
Начальное просадочное давление 0,06-0,12 МПа.
Мощность элемента до 4,1 м.
Нормативные и расчётные значения характеристик грунтов ИГЭ-1 приведены в таблице 2 текста и приложении 1.4.
Расчетное сопротивление (R0) грунтов ИГЭ-1 в соответствии с таблицей 4 приложение 2 ШНК 2.02.01-24 составляет
при естественном состоянии 330,0 кПа (3,37 кгс/см²) и при водонасыщении 168,0 кПа (1,71 кгс/см²), для фундаментов
шириной 1,0 м и глубиной заложения 2,0 м.
Второй инженерно-геологический элемент (ИГЭ-2) — представлен слабоокатанными галечниками, из обломков
осадочных и метаморфических пород, с песчаным заполнителем, маловлажными.
Грунты ИГЭ-2 на исследованном участке непросадочные.
Вскрытая мощность элемента до 5,7 м.
Физико-механические показатели грунтов ИГЭ-2 приводятся согласно "Таблицы обобщенных показателей
физико-механических свойств скальных и крупнообломочных грунтов" Ташкент, 1984 "УзГИИТИ".
Нормативные значения характеристик грунтов ИГЭ-2 приведены в таблице 3 текста.
Расчетное сопротивление (R0) грунтов ИГЭ-2, в соответствии с таблицей 1 приложения 2 ШНК 2.02.01-24 составляет
600,0 кПа (6,12 кгс/см²) для фундаментов шириной 1,0 м и глубиной заложения 2,0 м.
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